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RELATORIO DE ENSAIO
AMOSTRA METALICA
ENSAIO DE EXPOSICAO A NEVOA SALINA

INTERESSADO: AVANTTI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA.

Rua Fortaleza, 862 - Botafogo.
CEP: 95700-580 — Bento Gongalves (RS)
Ref.: (PJ100-037082)

1. IDENTIFICACAO DA AMOSTRA

01 (uma) amostra identificada pelo interessado como: Chapa de agco com unido de
solda, recebida no laboratério em 15/10/2018.
Identificacdo interna: SM-16-OUT-2018-007836.

2. METODO / ESPECIFICACOES

NBR 8094:1983 — Material metalico revestido e ndo revestido — Corrosao por exposi¢cao
a névoa salina - Método de ensaio.

3. RESULTADOS OBTIDOS

Exposicdo a Névoa Salina

Periodo (horas)

Avaliacéo

24 Sem produtos de corrosao no metal base e/ou empolamento da pelicula de tinta.
48 Sem produtos de corrosdo no metal base e/ou empolamento da pelicula de tinta.
72 Sem produtos de corrosdo no metal base e/ou empolamento da pelicula de tinta.
96 Sem produtos de corrosdo no metal base e/ou empolamento da pelicula de tinta.
120 Sem produtos de corrosdo no metal base e/ou empolamento da pelicula de tinta.
144 Sem produtos de corrosao no metal base e/ou empolamento da pelicula de tinta.
168 Sem produtos de corrosao no metal base e/ou empolamento da pelicula de tinta.
192 Sem produtos de corrosao no metal base e/ou empolamento da pelicula de tinta.
216 Sem produtos de corrosao no metal base e/ou empolamento da pelicula de tinta.
240 Sem produtos de corrosdo no metal base e/ou empolamento da pelicula de tinta.
264 Sem produtos de corrosao no metal base e/ou empolamento da pelicula de tinta.
288 Sem produtos de corrosao no metal base e/ou empolamento da pelicula de tinta.
312 Sem produtos de corrosao no metal base e/ou empolamento da pelicula de tinta.
336 Sem produtos de corrosdo no metal base e/ou empolamento da pelicula de tinta.
360 Sem produtos de corrosdo no metal base e/ou empolamento da pelicula de tinta.
384 Sem produtos de corrosdao no metal base e/ou empolamento da pelicula de tinta.
408 Sem produtos de corrosdo no metal base e/ou empolamento da pelicula de tinta.
432 Sem produtos de corrosao no metal base e/ou empolamento da pelicula de tinta.
456 Sem produtos de corrosao no metal base e/ou empolamento da pelicula de tinta.

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a amostra ensaiada.
A reproducdo desse documento somente é permitida na integra, sendo proibida a reprodugéo parcial.

SAO PAULO: Rua Aquinos, 111 - S.P. - CEP 05036-070 - FONE (11) 3611-0833 - FAX (11) 3611-0170
Filiais: SP: Bauru - Campinas - Santos - Sao José dos Campos - RJ: Macaé - Rio de Janeiro

www.falcaobauer.com.br - bauer@falcaobauer.com.br




AVANTTI MOVEIS P/ESCRITORIO LTDA.
Este certificado é para uso exclug

PREGAO ELETRONICO N° 07/201] o

Processo n® TCE/003915/2019 Falcao Ba uer

Orgéo: TCE BA Centro Tecnolégico de Controle da Qualidade

Data abertura: 10/07/2019

COPIA CONTROLADA Relatério de ensaio n® MET-007.797/18
Péagina: 2/3

Laboratério de Ensaio Acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o nimero CRL 0003.
A Cgre é signataria do Acordo de Reconhecimento Mutuo da ILAC — International Laboratory Acreditation Cooperation.

480 Sem produtos de corrosao no metal base e/ou empolamento da pelicula de tinta.
504 Sem produtos de corrosao no metal base e/ou empolamento da pelicula de tinta.
528 Sem produtos de corrosao no metal base e/ou empolamento da pelicula de tinta.
552 Sem produtos de corrosao no metal base e/ou empolamento da pelicula de tinta.
576 Sem produtos de corrosao no metal base e/ou empolamento da pelicula de tinta.
600 Sem produtos de corrosao no metal base e/ou empolamento da pelicula de tinta.
624 Sem produtos de corrosao no metal base e/ou empolamento da pelicula de tinta.
648 Sem produtos de corrosao no metal base e/ou empolamento da pelicula de tinta.
672 Sem produtos de corrosao no metal base e/ou empolamento da pelicula de tinta.
696 Sem produtos de corrosao no metal base e/ou empolamento da pelicula de tinta.
Sem produtos de corrosdo no metal base, classificado como grau Ri0, segundo a
700 norma NBR ISO 4628-3. Sem empolamento da pelicula de tinta, classificado como
grau d0/t0, segundo a norma NBR 5841.

Fotografia n® 1 — Antes do ensaio.

Fotografia n® 2 — ApGs o ensaio.
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4. DATA DO ENSAIO
Ensaio realizado no periodo de 16/10/2018 a 14/11/2018.

Sao Paulo, 26 de novembro de 2018.

L.A. FALCAO BAUER LTDA. L.A. FALCAO BAUER LTDA.
Centro Tecnolégico de Controle da Qualidade Centro Tecnoldégico de Controle da Qualidade
. 1 5 /}_ £
MY T P /1& &f______.
DANIEL MARTINS MANCINI ENG°® EDUARDO MARQUES
SUPERVISOR DE LABORATORIO GERENTE DE UNIDADE
CREA n° 0601066201
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